
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Test Raporu 

ISO 22196 (Mod) 

Plastik yüzeylerde antibakteriyel aktivitenin ölçümü 

Test nesnesi: 

Escherichia coli’ye karşı etkili  

MIG-ESP İç Cephe Anti-mikrobiyal 

DSM 1576 
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Test Raporu ISO 22196 (Mod) 
Müşteri: MIG mbH 

Adres: 
Am Grarock 3 
33154 Salzkotten 

Sipariş Numarası: 3485.2 

Test nesnesi: 
Escherichia coli’ye karşı etkili MIG-ESP İç Cephe Anti-mikrobiyal 
DSM 1576 

Numune tanımı: Duvar boyası 
Numune teslim alım tarihi: 02.12.2019 

Test tipi: ISO 22196-2007: Plastik yüzeylerde antibakteriyel aktivitenin ölçümü 

Test mikrobu: Escherichia coli DSM1576 ATCC8739 ISML CC 02/023 
Test laboratuvarı: QualityLabs BT GmbH 

Adres: 
Neumeyerstraße 46a 
90411 Nürnberg 

Ölçüm: 191203-10313-22196-02 
Numune malzemesi: belirtilmemiş 
Sayfa Sayısı: 7 

Müşteriye test raporu: 
Tamamlanma yeri ve tarihi: Nuremberg, 06.12.2019 

Alıcı: MIG mbH 

Laboratuvar yönetimi: 
Harald Gerauer Laboratuvar Müdürü QualityLabs BT GmbH 

Yayınlayan: 
 

 Markus Zehe Genel Müdür QualityLabs BT GmbH  
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Kalite güvencesi beyanı 

Bu test, QualityLabs BT GmbH'nin "SOP ile ISO 22196 (Mod)" standart işletim protokolüne uygun olarak 

gerçekleştirilmiş ve gözlemlenmiştir. Laboratuvar ve süreçler, bağımsız dış kuruluşlar ve kurum içi 

denetimler ile sürekli olarak izlenmektedir. 

Arşivleme 

Test raporunun bir kopyası, ölçüm protokolü ve ilgili yazışmalar ve ticari belgeler, QualityLabs BT GmbH 

tarafından arşivlenir. Saklama süresi en az 10 yıldır. 

Test Açıklaması 
Antibakteriyel aktivite, ISO 22196'nın değiştirilmiş bir versiyonuna göre belirlenir. 

Test gerçekleştirilirken, bakteri içeren ince bir sıvı film (1.25 x 104 / cm2) doğrudan test numunesine (5 cm 

x 5 cm) uygulanır. Daha sonra kurumayı önlemek için bir film (4 cm x 4 cm) uygulanır (Stomacher 

Torbaları). İnokülasyondan hemen sonra bakteriler, test numunesi yüzeylerinden ve kaplama filminden 

ultrason ve sıfır numunesinden vorteks yoluyla alınır ve bakteri sayısı (CFU), koloni oluşturan birim) 

belirlenir (t0 değeri). Başka bir sıfır numune seti ve antimikrobiyal donanımlı numuneler, (kaplama folyolu) 

sıvı filmde bakterilerle 37°C'de nemli bir ortamda inkübe edilir. En az 24 saat sonra, canlı kalan bakteriler 

ultrason ve vorteks yoluyla numune yüzeylerinden ve kaplama filmden alınır ve bakteri sayısı belirlenir (t24 

değeri). 
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Antimikrobiyal aktivitenin değerlendirilmesi 

Antimikrobiyal testi geçmek için değerlendirme kriteri, aşağıdaki seviyeye karşılık gelen referans numuneye 

kıyasla numunenin antimikrobiyal seviyesinin logaritmik azalmasıdır: 

> 3 log seviyesi. 

Mikropta azalma [log seviyeleri] Değerlendirme 
<3 Yeterli antimikrobiyal aktivite mevcut değil 

>3 Yeterli antimikrobiyal aktivite mevcut  
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Test koşulları hakkında bilgiler 
Test koşulları 

Numune boyutu 25 cm
2
 

Film boyutu 16 cm
2
 

İnokülasyon hacmi 400 Ml 

Numune temizliği - - 

Sapmalar, ön inkübasyonlar, özel test koşulları hakkında bilgiler 

YOK  
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Test sonuçları 
 

Numune adı Numune kodu t0 [hücre/cm
2
] t24 [hücre/cm

2
 ] Azalma [%] 

Log 
seviyesinde 

azalma 
1 Leneta filmi 103130212190001 

6.9 x 10
4
 3.4 x 10

4
 7.6 x 10

4
 1.8 x10

5
 2.1 x 10

5
 2.3 x 10

5
 - 

Sıfır 
numunesi    

2 MIG-ESP İç Cephe 103130212190002 1.2 x10
5
 2.7 x 10

4
 8.0 x 10

4
 < 1.0x 10

1
 < 1.0x 10

1
 < 1.0x 10

1
 > 99,99 > 4 

3 
MIG-ESP İç Cephe Anti-
mikrobiyal 

103130212190003 

   

< 1.0x 10
1
 < 1.0x 10

1
 < 1.0x 10

1
 > 99,99 >4 

  
*Bakınız Metrolojik yorumlama“ S. 6 

 
Test suşu Escherichia coli DSM1576 ATCC8739 ISML CO 02/023 

 

İnokulumdaki ilk mikrop sayısı / cm2 1.25 x 10
4
 (5.0 x 10

5
/ml’ye karşılık gelmektedir) 

 
Operatörün isim kısaltması JJ 

 

Ölçüm tamamlanma tarihi 06.12.2019 
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Sonuçların metrolojik yorumu 

Müşteri tarafından sağlanan sıfır numunesi (MIG-ESP İç Cephe, numune kodu: 10313021219002), 

gönderilen aktif numunede (MIG-ESP İç Cephe Anti-mikrobiyal, numune kodu: 103130212190003) 

görüldüğü üzere antimikrobiyal etki sergilemiştir. Ek bir antimikrobiyal kontrol olarak Leneta filmi de test 

edilmiş olup beklendiği gibi hiçbir etki sergilememiştir. 

Testi gerçekleştiren: Sayın Jovanovic _________  Doğrulayan: Sayın Zehe _________  
Referanslar 

ISO 22196-07: Plastikler — Plastik yüzeylerde antibakteriyel aktivitenin ölçümü 
   DE 24.09.2014 TN 
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